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ГОСТ 6286— 2017

ТИП I ТИП I I  

1 2 3 4 3 5

1 — внутренний резиновый слой; 2 — текстильный защитный слой2); 3 — металлическая оплетка; 
4 — промежуточный резиновый слой; 5 — наружный резиновый слой

Рисунок 1 — Конструкция рукавов

Т а б л и ц а  3 — Длины рукавов
В миллиметрах

Длина рукавов

Номин. Пред.откл.

До 375 включ. + 10
От 400 до 1000 включ. ± 10
» 1200 »2200 » ±20
» 2500 » 4200 » ±25
» 4500 » 5000 » ±30

Т а б л и ц а  4 — Рабочее давление рукавов групп А, Б, В

Внутренний диаметр 
рукава dBH, мм

Рабочее давление Р, МПа (кгс/см2)

Группа А Группа Б Группа В

Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II

4,0 20,0 (200) 30,0 (300) 25,0 (250) 35,0 (350) 30,0 (300) 41,0 (410)

6,0 19,0 (190) 28,0 (280) 23,0 (230) 33,0 (330) 27,0 (270) 37,0 (370)

8,0 16,5 (165) 25,0 (250) 21,0 (210) 32,0 (320) 24,0 (240) 35,0 (350)

10,0 15,0 (150) 21,5 (215) 18,0 (180) 27,0 (270) 22,0 (220) 31,0 (310)

12,0 13,5 (135) 21,0 (210) 16,0 (160) 25,0 (250) 20,0 (200) 30,0 (300)

16,0 10,0 (100) 16,5 (165) 13,0 (130) 20,0 (200) 15,0 (150) 24,0 (240)

20,0 9,0 (90) 15,0 (150) 12,0 (120) 18,0 (180) 14,0 (140) 22,0 (220)

25,0 8,0 (80) 12,5 (125) 10,0 (100) 16,0 (160) 12,0 (120) 20,0 (200)

32,0 6,5 (65) 10,0 (100) 7,5 (75) 13,0 (130) 9,0 (90) 14,0 (140)

38,0 4,0 (40) 8,0 (80) 5,0 (50) 9,0 (90) 6,0 (60) 10,0 (100)

50,0 3,0 (30) 4,0 (40) 3,5 (35) 5,0 (50) 4,0 (40) 6,0 (60)

Т а б л и ц а  5 — Рабочее давление рукавов группы Z

Внутренний диаметр рукава с/вн, мм
Рабочее давление Р, МПа (кгс/см2)

Тип I Тип II

5,0 21,0 (210)

35,0 (350)6,0
20,0 (200)

6,3

2) Необходимость нанесения текстильного защитного слоя устанавливает изготовитель в технологической 
документации.
4
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ГОСТ 6286— 2017

Окончание таблицы 5

Внутренний диаметр рукава dBH, мм
Рабочее давление Р, МПа (кгс/см2)

Тип I Тип II

8,0 17,5 (175) 30,0 (300)

10,0 16,0 (160) 28,0 (280)

12,0
14,0 (140) 25,0 (250)

12,5

16,0 10,5 (105) 20,0 (200)

19,0
9,0 (90) 16,0 (160)

20,0

22,0 8,0 (80)
14,0 (140)

25,0 7,0 (70)

31,5
4,4 (44) 11,0 (110)

32,0

38,0 3,5 (35) 9,0 (90)

40,0 3,0 (30)

8,0 (80)50,0
2,6 (26)

51,0

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
Рукав группы Z, типа I, внутренним диаметром 12,5 мм, на рабочее давление 14,0 МПа, работо­

способный в районах с умеренным и тропическим климатом:

Рукав Z— 1— 12,5— 14 ГОСТ 6286— 2017

То же, работоспособный в районах с холодным климатом:
Рукав Z— 1— 12,5— 14—ХЛ ГОСТ 6286— 2017

Рукав групп А, Б или В, типа I, с оплетками из латунированной проволоки, внутренним диаметром
12,0 мм, на рабочее давление 13,5 МПа, работоспособный в районах с умеренным климатом (У):

Рукав Ш— 12— 13,5— У ГОСТ 6286— 2017

То же, работоспособный в районах с тропическим климатом (Т):
Рукав 1Л— 12— 13,5— Т ГОСТ 6286— 2017

То же, работоспособный в районах с холодным климатом (ХЛ):
Рукав 1Л— 12— 13,5—ХЛ ГОСТ 6286— 2017

Рукав групп А, Б или В, типа I, со смешанной оплеткой, внутренним диаметром 12,0 мм, на рабо­
чее давление 13,5 МПа, работоспособный в районах с холодным климатом (ХЛ):

Рукав 1— 12— 13,5—ХЛ ГОСТ 6286— 2017

4 Технические требования
4.1 Основные показатели и характеристики (свойства)

4.1.1 Рукава должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по тех­
нологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2 Рукава должны иметь внутренний, промежуточные и наружный резиновые слои, а также ме­
таллические оплетки из латунированной проволоки. Для рукавов групп А, Б и В допускаются оплетки из 
светлой и латунированной проволоки одновременно (смешанная оплетка).

Наличие и количество текстильных защитных слоев (нитяной оплетки или тканевой прокладки) 
устанавливают в технологической документации. Схема конструкции рукавов указана на рисунке 1.

5
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ГОСТ 6286— 2017

4.1.3 Внутренняя поверхность рукавов должна быть без складок, пористости, пузырей и трещин. 
Допускаются отпечатки, а также включения размером не более 0,3 мм.
4.1.4 Наружная поверхность рукавов должна быть без пузырей, отслоений и оголений. Допускают­

ся отпечатки и ворс от бинтовочной ткани.
4.1.5 В металлических оплетках не допускаются обрывы, петли, следы коррозии.
4.1.6 Для уточнения показателей внешнего вида, указанных в 4.1.3 — 4.1.5, допускается приме­

нять контрольные образцы, утвержденные в установленном порядке.
4.1.7 Разнотолщинность стенок рукавов типа I должна быть не более 1,0 мм, типа II — не более 

1,5 мм.
Разнотолщинность стенок рукавов группы Z внутренним диаметром до 6,3 мм включительно долж­

на быть не более 0,8 мм, рукавов внутренним диаметром от 8,0 до 22,0 мм включительно — не более
1.0 мм, свыше 22,0 мм — не более 1,3 мм (по ГОСТ ISO 1436).

4.1.8 Минимальная толщина внутреннего резинового слоя рукавов внутренним диаметром до
16.0 мм включительно должна быть не менее 1,5 мм, свыше 16,0 до 20,0 мм включительно — не менее
2.0 мм, свыше 20,0 мм — не менее 2,2 мм.

4.1.9 Разнотолщинность внутреннего резинового слоя рукавов внутренним диаметром до
16.0 мм включительно должна быть не более 0,3 мм, свыше 16,0 мм — не более 0,5 мм.

4.1.10 Минимальную толщину и разнотолщинность внутреннего резинового слоя рукавов группы Z 
устанавливают в технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.11 Рукава должны быть работоспособны в рабочих средах и при температурах, указанных в 
таблицах 6 и 7.

Т а б л и ц а  6 — Температуры рабочих сред для рукавов групп А, Б, В

Рабочая среда для рукавов групп А, Б, В Температура рабочей среды, °С

Бензин От -  50 до + 25

Керосин, дизельное топливо, масла на нефтяной основе От -  50 до + 100

Вода От + 5 до + 100

П р и м е ч а н и е  — Применение новых сред, а также введение в среды, указанные в таблице 6, 
легирующих присадок должно быть согласовано с изготовителем рукавов.

Т а б л и ц а  7 — Температуры рабочих сред для рукавов группы Z

Рабочая среда для рукавов группы Z Температура рабочей среды, °С

Гидравлические жидкости

От -  40 до + 100

Минеральные масла

Растворимые масла

Эмульсионные масла

Масляные и водные эмульсии

Водный раствор гликоля

Вода От + 5 до + 100

4.1.12 Наружный резиновый слой рукавов, предназначенных для стран с тропическим климатом, 
должен соответствовать группам I, II, III по ГОСТ 15152 и категориям размещения 1, 2, 3, 4 и 5 по 
ГОСТ 15150.

Внутренний резиновый слой рукавов, предназначенных для стран с тропическим климатом, дол­
жен соответствовать группам I, II, III по ГОСТ 15152 и категориям размещения 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.

4.1.13 Рукава должны быть морозостойкими при температуре:
- минус 60 °С — в районах с холодным климатом;
- минус 50 °С — в районах с умеренным климатом.
Рукава должны сохранять герметичность после воздействия указанной температуры.
4.1.14 Рукава должны быть герметичны при испытании статическим гидравлическим давлением 

2Р (где Р — рабочее давление, указанное в таблицах 4 и 5).

6
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ГОСТ 6286— 2017

4.1.15 Рукава должны иметь не менее чем трехкратный запас прочности (3Р), а рукава группы 
Z — не менее чем четырехкратный запас прочности (4Р) при испытании статическим гидравлическим 
давлением.

4.1.16 Отклонение от перпендикулярности торца к оси рукава не должно превышать 5°.
4.1.17 Прочность связи между верхней металлической оплеткой и слоями, находящимися над ней, 

должна быть не менее:
- 30 Н/см (3 кгс/см) — для рукавов с латунированной проволокой, для рукавов группы Z (в соот­

ветствии с ГОСТ ISO 1436);
- 20 Н/см (2 кгс/см) — для рукавов со смешанной оплеткой.
Для рукавов внутренним диаметром до 12,0 мм включительно показатель прочности связи наруж­

ного резинового слоя с верхней металлической оплеткой не определяют.
4.1.18 Увеличение диаметра верхней металлической оплетки (распушивание) для рукавов групп 

А, Б и В с оплетками, изготовленными с применением одновременно латунированной и нелатунирован- 
ной проволоки, должно не превышать наружного диаметра рукава с учетом предельных отклонений в 
соответствии с таблицей 1.

Для рукавов групп А, Б и В с оплетками из латунированной проволоки и рукавов группы Z распу­
шивание не должно превышать значения (d + 3,0 мм), где d — номинальный диаметр верхней метал­
лической оплетки, мм.

4.1.19 Изменение длины при рабочем давлении должно быть:
- минус 6 % — для рукавов внутренним диаметром до 6,3 мм включительно;
- минус 4 %, плюс 2 % — для рукавов внутренним диаметром свыше 6,3 мм.
4.1.20 Рукава должны быть маслобензостойкими. Изменение массы резины наружного и внутрен­

него слоев рукавов групп А, Б, В после воздействия стандартного растворителя — жидкости Б при 
температуре 23 °С в течение 24 ч должно быть от 0 % до плюс 45 %, а изменение массы резины вну­
треннего слоя рукавов группы Z после воздействия стандартного масла СЖР-3 по ГОСТ 9.030 при тем­
пературе 100 °С в течение 72 ч должно быть от минус 10 % до плюс 75 %.

4.1.21 Рукава должны выдерживать динамические испытания, указанные в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Условия проведения динамических испытаний

Группа
рукавов

Тип
рукавов

Внутренний диаметр 
ofBH. мм

Количество пульсаций 
давления, цикпы/мин Давление испытания

Количество импульсных 
циклов, не менее

А, Б, В I, II До 20,0 включ. 1Р 100000

I
До 25,0 включ. 1,25 Р

150000
Z

Св.25,0 От 30 до 75 1Р

II Все размеры 1,33Р, но не более 
35 МПа (350 кгс/см2) 200000

4.2 Требования к материалам, покупным изделиям

4.2.1 Проволока, применяемая для изготовления рукавов, должна соответствовать требованиям 
документа по стандартизации изготовителя.

4.2.2 Резины, применяемые для изготовления рукавов, должны соответствовать значениям физи­
ко-механических показателей, указанных в технологической документации.

4.3 Маркировка

4.3.1 На каждом рукаве всех групп по всей длине вдоль оси должна быть нанесена четкая марки­
ровка, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение рукава без слова «рукав»;
- дату изготовления (месяц или квартал и год);
- штамп технического контроля.
Допускается включать в маркировку дополнительные обозначения.
Маркировку на рукавах наносят тиснением или несмываемой краской белого или любого светлого 

цвета (кроме зеленого).
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Допускается наносить маркировку на рукав с интервалом не более 1 м.
4.3.2 Маркировка рукавов, предназначенных для поставок на эксплуатацию в районы с тропиче­

ским климатом, — по ГОСТ 15152.
4.3.3 Маркировка рукавов, предназначенных для поставок на эксплуатацию в районы Крайнего 

Севера, — по ГОСТ 15846.
4.3.4 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков № 2, № 3,

№ 8 .

4.4 Упаковка

4.4.1 Рукава связывают в пачки или бухты с радиусом изгиба не менее минимального по 3.3 
и упаковывают в ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 5959, контейнеры УКК-5,0 по ГОСТ 15102, УКК-2,5 по 
ГОСТ 20435 и другие контейнеры, обеспечивающие сохранность рукавов, ящичные и стоечные поддо­
ны по ГОСТ 9570.

Допускается упаковывать в одну упаковочную единицу рукава нескольких партий при отгрузке и в 
адрес одного потребителя.

По согласованию с потребителем допускается применять другие виды упаковки, обеспечивающие 
сохранность рукавов.

4.4.2 Упаковка рукавов, предназначенных для поставок на эксплуатацию в районы с тропическим 
климатом, — по ГОСТ 15152.

4.4.3 Упаковка рукавов, предназначенных для поставок на эксплуатацию в районы Крайнего Се­
вера, — по ГОСТ 15846.

4.4.4 Каждая упаковочная единица должна сопровождаться упаковочным ярлыком с указанием:
- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- условного обозначения рукава;
- номера партии;
- даты изготовления (месяц, год);
- количества рукавов, шт., или общей длины, м;
- штампа технического контроля;
- клейма военного представительства (ВП) (в случае приемки рукавов ВП).
4.4.5 Каждую партию рукавов сопровождают документом о качестве — паспортом по форме, уста­

новленной изготовителем, который упаковывают в полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354 или другой 
водонепроницаемый пакет и вкладывают в одну из упаковочных единиц. В этом случае к маркировке 
упаковочной единицы добавляют надпись «Паспорт здесь».

По согласованию с потребителем допускается документ о качестве — паспорт направлять с това­
росопроводительной документацией без упаковки в полиэтиленовый пакет.

В паспорте на партию рукавов должны быть указаны:
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение рукавов;
- общая длина рукавов;
- номер партии;
- количество мест в партии;
- месяц и год изготовления;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии рукавов требованиям 

настоящего стандарта;
- штамп технического контроля предприятия-изготовителя;
- клеймо ВП (в случае приемки рукавов ВП);
- полоса или штамп «Тропики» желтого цвета (при самостоятельной поставке рукавов на эксплуа­

тацию в районы с тропическим климатом).

5 Требования безопасности
5.1 Рукава не взрывоопасны, самопроизвольно не воспламеняются, горят только при внесении в 

открытый источник огня.
5.2 При сгорании рукавов в воздух выделяются продукты деструкции резины, содержащие пре­

дельные и непредельные углеводороды, оксид и диоксид углерода, технический углерод. Класс опас­
ности 4 по ГОСТ 12.1.007.
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5.3 При возникновении пожара применяют следующие средства: пенные и углекислотные огнету­
шители, асбестовое полотно, песок, воду, воздушно-механическую пену.

5.4 Рукава хранят в складских помещениях, имеющих категорию пожарной безопасности В по 
нормам [1], класс А по правилам [2], на расстоянии не менее 1,0 м от светильников и нагревательных 
приборов. Склад должен быть оборудован средствами пожаротушения.

5.5 Работа с рукавами не требует особых мер предосторожности.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Рукава при эксплуатации и хранении не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и 
не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

6.2 Рукава, утратившие потребительские свойства, по степени воздействия на окружающую среду 
согласно каталогу [3] относятся к 5-му классу опасности (практически неопасные) и подлежат утилиза­
ции на полигоне промышленных отходов.

7 Правила приемки
7.1 Рукава предъявляют к приемке партиями. Партией считают рукава одной группы, одного типа, 

одного типоразмера длиной не более 2000 м, сопровождаемые одним документом о качестве, — па­
спортом по форме, установленной на предприятии-изготовителе.

Рукава, изготовляемые с приемкой ВП, предъявляют к приемке партиями длиной не более 1000 м.
По согласованию изготовителя, ВП при нем и потребителя допускается другой объем партии.
7.2 Изготовитель рукавов проводит верификацию материалов и покупных изделий по ГОСТ 24297.
7.3 Для проверки соответствия качества партии рукавов требованиям настоящего стандарта их 

подвергают приемо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям в соответствии с ГОСТ 15.309.
Объем выборки и периодичность испытаний рукавов — в соответствии с таблицей 9.

Т а б л и ц а  9 — Объем выборки и периодичность испытаний рукавов

Наименование показателя
Объем выборки и периодичность 

испытаний

Вид испытаний

Прие­
мо-сда­
точные

Перио­
диче­
ские

Типо­
вые

1 Внешний вид, маркировка, упаковка 100 % + - +

2 Размеры (внутренний и наружный диа­
метры, длина) 100 %

+ - +

3 Наружный диаметр верхней металли­
ческой оплетки Два рукава от партии

+ - +

4 Герметичность 2 % от партии, но не менее двух ру­
кавов

+ - +

5 Запас прочности Два рукава от партии + - +

6 Увеличение диаметра верхней метал­
лической оплетки (распушивание) при 
снятии наружного резинового слоя Два рукава от партии

+ - +

7 Прочность связи между элементами 
рукава

По три образца от двух рукавов от пар­
тии

+ - +

8 Состояние внутренней поверхности По одному образцу от пяти рукавов от 
партии

+ - +

9 Стойкость к воздействию агрессивных 
сред

Не менее одного раза в полгода по два 
образца от двух рукавов от текущей 
партии

- + +

10 Морозостойкость Не менее одного раза в полгода на че­
тырех рукавах от каждой группы и типа - + +

9

rtk
co

.ru



ГОСТ 6286— 2017

Окончание таблицы 9

Наименование показателя
Объем выборки и периодичность 

испытаний

Вид испытаний

Прие­
мо-сда­
точные

Перио­
диче­
ские

Типо­
вые

11 Динамические испытания Не менее одного раза в год по два ру­
кава с концевой арматурой каждого 
типоразмера

- + +

12 Отклонение от перпендикулярности 
торца к оси рукава

Не менее одного раза в полгода на 
двух рукавах от текущей партии - + +

13 Изменение длины рукава при рабочем 
давлении

Не менее одного раза в квартал на 
двух рукавах каждой группы и типа - + +

П р и м е ч а н и я
1 Знак «+» означает проведение испытаний, знак « — » — отсутствие испытаний.
2 Разнотолщинность внутреннего резинового слоя и состояние металлических оплеток проверяют в про­

цессе изготовления рукавов.
3 Динамические испытания рукавов групп А, Б, В изготовитель не проводит.

7.4 В случае приемки рукавов ВП изготовитель перед предъявлением партии рукавов на испыта­
ния и приемку ВП проводит предъявительские испытания в объеме, указанном в таблице 9, для при­
емо-сдаточных испытаний.

Рукава после приемки техническим контролем изготовителя предъявляют ВП на приемо-сдаточ­
ные испытания с документами в соответствии с установленными требованиями.

7.4.1 До предъявления рукавов на предъявительские испытания они должны пройти с положитель­
ными результатами производственный контроль, предусмотренный технологической документацией.

7.4.2 При приемке партии рукавов по согласованию с ВП допускается совмещать предъявитель­
ские и приемо-сдаточные испытания.

7.5 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний по одному 
из показателей 3— 8 таблицы 9 проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном 
объеме выборки, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний, кроме испытания на герметичность, распространяют на всю 
партию.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний на герметичность проверке под­
вергают каждый рукав партии.

7.6 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний по показателям 
9— 13 таблицы 9 проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном объеме выборки, 
взятой от той же партии.

При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний хотя бы 
по одному показателю данная партия бракуется, а показатель переводится в приемо-сдаточный до по­
лучения удовлетворительных результатов испытания не менее чем на трех партиях подряд.

7.7 Типовые испытания рукавов проводят с целью оценки эффективности и целесообразности 
вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологию изготовления, которые могут повлиять 
на технические, эксплуатационные и потребительские характеристики рукавов. Порядок проведения 
типовых испытаний — по ГОСТ 15.309, при приемке рукавов с ВП — в соответствии с установленными 
требованиями.

7.8 Типовые формы документов, оформляемых в процессе испытаний и приемки рукавов — по 
ГОСТ 15.309, при приемке рукавов с ВП — в соответствии с установленными требованиями.

8 Методы испытаний
8.1 Испытания рукавов проводят не менее чем через 16 ч после вулканизации при температуре 

испытаний (23 ± 5) °С. При арбитражных испытаниях выдержку после вулканизации и испытания про­
водят при температуре (23 ± 2) °С.

8.2 Состояние наружной поверхности рукавов проверяют визуально или сравнением с контроль­
ным образцом.
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Конструкцию рукава проверяют визуально в торце рукава.
8.3 Маркировку и упаковку, включая наличие и правильность оформления сопроводительной до­

кументации (документа о качестве — паспорта) проверяют визуально.
8.4 Размеры рукавов проверяют измерительными приборами, обеспечивающими заданную точ­

ность измерений: штангенциркулем по ГОСТ 166, толщиномером по ГОСТ 11358, измерительной ли­
нейкой по ГОСТ 427, индикаторным стенкомером по ГОСТ 11358, рулеткой по ГОСТ 7502, микроскопом 
по ГОСТ 8074, счетчиком метража с дискретностью отсчета 0,1 м.

8.4.1 Внутренний диаметр рукава измеряют цилиндрическими калибрами, при этом проходная 
сторона калибра должна проходить в рукав на расстояние 50 мм от конца рукава, или штангенциркулем 
на конце рукава.

8.4.2 Для измерения наружного диаметра верхней металлической оплетки на расстоянии не ме­
нее 2,5сУвн от конца рукава по окружности срезают слои, находящиеся над оплеткой, в виде кольца 
шириной (9 ± 1) мм и измеряют штангенциркулем. Допускается измерять показатель в процессе изго­
товления рукавов.

8.4.3 Длину рукава определяют измерительной линейкой или рулеткой, или счетчиком метража.
8.5 Для проведения испытаний гидравлическим давлением применяют:
- источник давления с манометром класса точности до 2,5 по ГОСТ 2405, обеспечивающим про­

ведение испытаний в рабочей зоне шкалы манометра. Манометр подбирают таким образом, чтобы из­
меряемое значение находилось от 1/3 до 4/5 предела измерения;

- секундомер 2-го класса точности;
- часы типа ВЧС-1-М2ПВ;
- металлическую измерительную линейку по ГОСТ 427.
8.5.1 Для испытания на герметичность один конец рукава присоединяют к источнику давления. 

Способ присоединения рукава — в соответствии с инструкцией на испытательное оборудование. На­
полняют рукав рабочей жидкостью до полного удаления воздуха. Затем другой свободный конец рука­
ва заглушают и в течение 1— 2 мин повышают давление до 2Р + 5 %. После этого источник давления 
отключают и выдерживают рукав под установленным давлением (2 ± 1) мин. Допускается в течение 
первой минуты дополнительно подключать источник давления.

Допускается вместо определения времени повышения давления определять скорость повышения 
давления.

Рукав считают выдержавшим испытание, если по истечении указанного времени на его поверх­
ности не будут обнаружены разрывы и капли рабочей жидкости.

8.5.2 При испытании на запас прочности рукава длиной (800 ± 200) мм или образцы, отрезанные 
от отобранных рукавов, испытывают по методу, указанному в 8.5.1, и при отсутствии дефектов на его 
поверхности в течение 0,5— 1,0 мин повышают давление до 3Р (4Р — для рукавов группы Z) или до 
разрыва рукава.

Рукав считают выдержавшим испытание, если разрушающее давление — не менее 3Р (4Р — для 
рукавов группы Z).

Рукава, испытанные на запас прочности, в партию не включают.
8.5.3 Если рукав не выдержал испытания по 4.1.14 или 4.1.15 из-за течи или дефектов на рассто­

янии не более 25 мм от места закрепления, испытание повторяют после повторного закрепления того 
же образца или на другом образце.

8.6 Для определения увеличения диаметра верхней металлической оплетки (распушивания) с 
конца рукава на длине 2,5с/вн для рукавов диаметром до 10,0 мм включительно, 1,5с/вн — для рукавов 
диаметром от 10,0 до 25,0 мм включительно и 1 dBH — для рукавов диаметром свыше 25,0 мм снимают 
слои, находящиеся над оплеткой, методом шерохования или зачистки без повреждения латунного по­
крытия проволоки металлической оплетки.

Затем не позднее чем через 15 мин штангенциркулем, расположенным параллельно торцу рука­
ва, на расстоянии не менее 5 мм от торца измеряют диаметр в трех плоскостях.

За значение показателя распушивания принимают среднеарифметическое значение результатов 
измерений.

8.7 Прочность связи верхней металлической оплетки со слоями, находящимися над ней, опре­
деляют следующим образом: от рукава отрезают три образца в виде колец шириной (35 ± 5) мм. По 
краям образца срезают слои до металлической оплетки таким образом, чтобы ширина расслаиваемого 
(рабочего) участка составляла 10— 25 мм.
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На рабочем участке резины делают надрез по всей ширине кольца до металлической оплетки и 
по линии надреза с одной стороны резину отслаивают вручную на длину, достаточную для закрепления 
ее в зажиме динамометра.

Кольцо надевают на стержень таким диаметром, чтобы оно могло свободно вращаться вокруг 
своей оси.

Отслоенный участок закрепляют в верхнем зажиме динамометра, а стержень с кольцом — в ниж­
нем. Затем отслаивают при скорости движения нижнего зажима (100 ± 10) мм/мин.

Испытания проводят на динамометре, номинальное значение шкалы которого не должно превы­
шать более чем в пять раз измеряемую нагрузку при отслаивании.

При испытании каждого образца записывают не менее трех пар (минимальных и максимальных) по­
казаний прибора для рукавов внутренним диаметром до 10,0 мм включительно и не менее пяти пар — 
для рукавов диаметром свыше 10,0 мм.

За значение показателя прочности связи принимают среднеарифметическое значение результа­
тов испытания, отнесенное к 1 см ширины образца.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания ше­
сти образцов.

При невозможности отслоения наружного резинового слоя от металлической оплетки (когезион­
ный отрыв) образец считают выдержавшим испытание в соответствии с 4.1.17.

8.8 Для определения состояния внутренней поверхности от рукава отрезают образец длиной не 
менее 300 мм, разрезают его вдоль оси или направляют его на источник света и поворачивают вокруг 
оси.

Определение проводят визуально или сравнением с контрольным образцом.
8.9 Изменение массы внутреннего резинового слоя в соответствии с 4.1.20 определяют по 

ГОСТ 9.030 на образцах резины внутреннего слоя, отслоенных от рукава и тщательно зачищенных от 
клея и нитей.

Допускается определять изменение массы на образцах, отобранных от вулканизованной трубки 
из резины внутреннего слоя, применяемой для изготовления данной партии рукавов.

8.10 Для определения морозостойкости рукав выдерживают при температуре не выше указанной 
в 4.1.13, в течение не менее 4 ч.

Затем при заданной температуре и не более чем через 15 с после воздействия заданной темпе­
ратуры в течение (10 ± 2) с рукава внутренним диаметром до 22,0 мм включительно изгибают на 180°, 
а рукава внутренним диаметром свыше 22,0 мм — на 90° вокруг оправки диаметром 2R, где R — мини­
мальный радиус изгиба.

После испытания температуру рукава доводят до (23 ± 5) °С.
На наружной поверхности рукава не должно быть трещин и при испытании гидравлическим дав­

лением, указанным в 4.1.14, рукав должен быть герметичным.
8.11 Для проведения динамических испытаний в соответствии с требованиями, указанными в та­

блице 8, рукава с концевой арматурой присоединяют к источнику, обеспечивающему изменение давле­
ния с частотой от 30 до 75 циклов/мин, при этом каждый цикл должен отвечать требованиям импульс­
ного цикла, указанным на рисунке 2.

Температура испытательной жидкости должна быть (93 ± 5) °С.
Рукава диаметром до 22 мм включительно должны иметь свободную длину, в 3,5 раза превы­

шающую минимальный радиус изгиба с допуском ± 1 %, и должны быть присоединены таким образом, 
чтобы рукав был изогнут на 180°, т. е. чтобы арматура на концах рукава располагалась параллельно 
и расстояние между концами было в 2 раза больше минимального радиуса изгиба, как показано на 
рисунке 3.

Рукава внутренним диаметром свыше 22 мм должны иметь свободную длину не менее 0,4 м и 
должны быть присоединены в прямом положении. Допускается по требованию потребителей испыты­
вать рукава диаметром свыше 22 мм в изогнутом состоянии.

Для испытания применяют любую рабочую жидкость.
После испытания на рукаве, находящемся под давлением, не должно быть разрывов, дефектов 

и течи.
Если рукав выдержал испытания в соответствии с требованиями 4.1.21, но при этом обнаружена 

течь и дефекты на расстоянии не более 25 мм от места закрепления, рукав считают выдержавшим ис­
пытания.
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Испытательное давление ± 5 %

3.5R

R — минимальный радиус изгиба

Рисунок 3 — Схема изгиба рукавов при динамических испытаниях

Если рукав не выдержал испытания по 4.1.21 из-за течи или дефектов на расстоянии не более 
25 мм от места закрепления и при этом течь или дефекты искажают формы импульсного цикла, указан­
ного на рисунке 4, то испытание считают недействительным и его повторяют на другом образце рукава.

Для рукавов группы Z допускается проведение динамических испытаний по ГОСТ ISO 6803.
8.12 Отклонение от перпендикулярности торца к оси рукава определяют транспортиром или угло­

мером УМ по ГОСТ 5378. При этом рукав располагают в горизонтальной плоскости. Допускается приме­
нять угломер типа УН по ГОСТ 5378. Основание угломера должно быть расположено вдоль оси рукава 
с центром в торце рукава.

8.13 Для определения изменения длины при рабочем давлении рукав длиной (800 ± 200) мм или 
образцы, отрезанные от отобранных рукавов, присоединяют к источнику давления, указанному в 8.11, 
повышают давление до 10 % рабочего, указанного в таблицах 4 и 5 для данного внутреннего диаметра, 
и отмечают линейкой в середине рукава участок /1 длиной не менее 250 мм.

Затем в течение 0,5— 1,0 мин повышают давление до рабочего Р и снова измеряют длину отме­
ченного участка.
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Изменение длины рукава при рабочем давлении X, %, вычисляют по формуле

Х =  - / - - 1  100, (1)

где / — длина участка рукава, измеренного при рабочем давлении, мм;
/1 — длина участка рукава до испытания, мм.

8.14 При проведении испытаний допускается применять другие средства измерения и контроля, 
обеспечивающие точность измерения в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9 Транспортирование и хранение
9.1 Рукава транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответ­

ствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
9.2 Рукава должны храниться в расправленном виде в помещении при температуре от 0 °С до 

25 °С, при этом допускается хранение рукавов в упаковке предприятия-изготовителя в течение не бо­
лее 3 мес.

Допускается кратковременное (не более 3 мес) хранение рукавов при температуре от 25 °С до 
40 °С.

Допускается кратковременное (не более 1 мес) хранение рукавов при температуре от 0 °С 
до минус 20 °С.

Рукава должны храниться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.
Не допускается хранить рукава совместно с жидкостями, не предусмотренными в 4.1.11, под дав­

лением, вблизи работающего радиоэлектронного и другого оборудования, способного выделять озон, а 
также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовое излучение.

10 Указания по эксплуатации
10.1 При эксплуатации рукавов необходимо соблюдать требования, установленные настоящим 

стандартом.
При эксплуатации не допускается применять рукава для перекачивания продуктов, не предусмо­

тренных настоящим стандартом.
После хранения при отрицательных температурах рукава перед монтажом должны быть выдер­

жаны при температуре (20 ± 5) °С не менее 24 ч.
10.2 При монтаже рукавов не допускается:
- скручивание рукавов относительно оси;
- установка рукава с изгибом меньше минимального радиуса изгиба;
- контакт резиновых слоев рукава с горячими изделиями и поверхностями температурой выше 70 °С.
10.3 Детали концевой арматуры в местах контакта с резиной не должны иметь задиров, заусенцев 

и острых граней.

11 Гарантии изготовителя
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества рукавов требованиям настоящего стандар­

та при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
11.2 Гарантийный срок хранения рукавов — один год со дня изготовления.
11.3 Гарантийный срок эксплуатации рукавов — два года со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийная наработка рукавов, применяемых в тракторах, — 8000 моточасов при условии уста­

новления такой же гарантии на концевую арматуру.
Гарантийная наработка рукавов групп А, Б и В внутренним диаметром до 20 мм — 100000 им­

пульсных циклов при рабочем давлении и количестве пульсаций от 30 до 75 циклов/мин.
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